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Documenten op de website van WOOD.BE dienen enkel voor 
louter informatieve doeleinden. De informatie heeft een generiek 
karakter en is niet als dusdanig bruikbaar in bedrijfseigen 
documenten. Deze documenten werden opgesteld om u te 
helpen bij het vervullen van bepaalde reglementaire 
verplichtingen. U mag deze als hulpmiddel gebruiken bij de 
ontwikkeling van uw bedrijfseigen documenten. Het gebruik van 
deze documenten houdt echter geen garantie in dat uw 
producten en/of procedures aan de betrokken reglementaire 
verplichtingen voldoen.

WOOD.BE streeft ernaar dat de informatie in deze documenten 
op de datum van publicatie zo accuraat en zo actueel mogelijk is. 
Het is echter steeds mogelijk dat deze informatie op een latere 
datum niet meer accuraat of actueel is, bijvoorbeeld door een 
wijziging in de betrokken reglementering. Om u hiervan te 
vergewissen neemt u best contact op met de experten van 
WOOD.BE.

WOOD.BE is geenszins aansprakelijk ingeval van schade, van 
welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik van de 
informatie in deze documenten.

Disclaimer
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Eisen voor gevelbekledingen
• Enkele referenties:

• België: TV 243 – 2011: “Gevelbekledingen uit hout 
en plaatmaterialen op basis van hout”

• Nederland: BRL4103 – 2015: “Houten en houtachtige 
gevelbekleding(systemen) en geveldelen […]”

• Frankrijk: NF DTU 41.2 – 2015: « Travaux de 
Bâtiment Revêtements extérieurs en bois »

• Verenigd Koninkrijk: BS 8605-1:2014 “External timber 
cladding. Method of specifying”

• Europees: hEN 14915 – 2013: “Solid wood panelling
and cladding - Characteristics, requirements and 
marking”  CE-markering
• EN 14519 (naaldhout), EN 15951 (hardhout), EN 15146 

(naaldhout zonder tand en groef)

Stabiliteit van Houten Gevels – Eisen 

w

Houten gevelbeplanking: eisen
• Biologische duurzaamheid

• Houtsoort, behandeling

• Brandreactie
• CWFT-tabel, behandeling

• Esthetische eisen / duurzaamheid

• Mechanische weerstand

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

TTF Timber cladding handbook
2021
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Eisen voor gevelbekledingen
• hEN 14915: essentiële karakteristieken

• Mechanische bevestiging

Stabiliteit van Houten Gevels – Eisen

w

Gevelbeplanking: belasting
• Eigengewicht: 

• Densiteit 
• Houtvademecum (uiterste grenzen – 12% HV)

• Ayous : 370 – 450 kg/m³

• Ceder: 360 – 530 kg/m³

• Lariks: 450 – 850 kg/m³

• Afromosia: 640 – 800kg/m³

• Padoek: 620 – 900kg/m³

• Dikte
• Bv.: 22mm  80 – 200 N/m²

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie
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Gevelbeplanking: belasting
• Eigengewicht 

• Windbelasting: 
• Evaluatie: EN 1991-1-4 

• Tool WTCB: Wind Interactive: 
• https://www.wtcb.be/expertise-ondersteuning/wtcb-

tools/wind-interactive/

• https://www.wtcb.be/expertise-ondersteuning/wtcb-
tools/category-interactive-cint/

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie
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Gevelbeplanking: belasting
• Eigengewicht 

• Windbelasting: 
• Evaluatie: EN 1991-1-4 

• Tool WTCB: Wind Interactive: 
• https://www.wtcb.be/expertise-ondersteuning/wtcb-

tools/wind-interactive/

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie
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Gevelbeplanking: belasting
• Eigengewicht 

• Windbelasting: 
• Evaluatie: EN 1991-1-4 

• Gebouwhoogte, locatie, terrein

Stabiliteit van Houten Gevels

w

Gevelbeplanking: belasting
• Eigengewicht 

• Windbelasting: 
• Evaluatie: EN 1991-1-4 + nationale bijlage

• Gebouwhoogte, locatie, terrein: bijvoorbeeld 
• “peak velocity pressure”: qp(h) 

• Laag gebouw, 23m/s, stedelijk  qp(h) 345 N/m²

• Laag gebouw, 26m/s, open gebied  qp(h) 1143 N/m²

• Middelhoog gebouw 28m, 26m/s, zee  qp(h) 1518 N/m²

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie
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Gevelbeplanking: belasting
• Eigengewicht 

• Windbelasting: 
• Evaluatie: EN 1991-1-4 + nationale bijlage

• Gebouwhoogte en locatie: bijvoorbeeld 
• peak velocity pressure: qp(h)

• Laag gebouw, 23m/s, stedelijk  qp(h) 345 N/m²

• Laag gebouw, 26m/s, open gebied  qp(h) 1143 N/m²

• Middelhoog gebouw 28m, 26m/s, zee  qp(h) 1518 
N/m²

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie
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Gevelbeplanking: belasting
• Eigengewicht 

• Windbelasting: 
• Evaluatie: EN 1991-1-4 + nationale bijlage

• Gebouwhoogte en locatie: bijvoorbeeld 

• Permeabiliteit: mogelijk lagere winddrukken
• EN 1991-1-4 §7.2.10

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

EN1991-1-4

w

Gevelbeplanking: weerstand
• Sterkte van hout 

• CE-markering structuurhout: EN 338 – 2016
• Sterktesortering: machinaal of visueel

• Naaldhout: C-klassen (Coniferous)

• Hardhout: D-klassen (Deciduous)

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie
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Gevelbeplanking: weerstand
• Sterkte van hout

• CE-markering structuurhout: EN 338 - 2016

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie
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Gevelbeplanking: weerstand
• Sterkte van hout

• CE-markering structuurhout: EN 338 - 2016

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie
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Gevelbeplanking: weerstand
• Sterkte van hout

• CE-markering structuurhout: EN 338 - 2016

• Sterkte gevelbekleding?
• Zelden sterktesortering beschikbaar

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

w

Gevelbeplanking: weerstand
• Sterkte van hout

• CE-markering structuurhout: EN 338 - 2016

• Sterkte gevelbekleding?
• Zelden sterktesortering beschikbaar

•  Densiteit (karakteristieke): indicatief maar…

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie
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Gevelbeplanking: weerstand
• Sterkte van hout

• CE-markering structuurhout: EN 338 - 2016

• Sterkte gevelbekleding?
• Zelden sterktesortering beschikbaar

•  Densiteit (karakteristieke): indicatief maar…
• Verbindingskarakteristieken massief hout

• Bv.: EN 1995-1-1: uittreksterkte schroeven (Ø≥6mm)

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

EN1995-1-1

w

Gevelbeplanking: weerstand
• Sterkte van hout

• CE-markering structuurhout: EN 338 - 2016

• Sterkte gevelbekleding?
• Zelden sterktesortering beschikbaar

• Densiteit (karakteristieke): indicatief maar…

•  Alternatief: testen, technische documentatie

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie
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Gevelbeplanking: weerstand
• Sterkte van hout

• Bevestigingsmiddelen:
• Eigenschappen: CE-markering

• hEN 14592: “Houtconstructies - Stiftvormige 
verbindingsmiddelen – Eisen” 
• Nagels: Ø ≥ 1,9mm; schroeven: Ø ≥ 2,4mm

• ETAs: bijvoorbeeld gecoate verbindingsmiddelen

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

Ferrometal - DOP Nr. 368575-1

w

Gevelbeplanking: berekening?
• Hout:

• Gevelbeplanking, (dubbel) latwerk

• Mogelijke controles?
• Buigsterkte

• Doorbuiging 

• Bevestigingen:
• Beplanking aan latwerk, latwerk aan latwerk, latwerk 

aan structuur

• Mogelijke controles?
• Axiale capaciteit: treksterkte schroef/nagel, 

uittreksterkte, doortreksterkte

• Laterale capaciteit

 Combinatie:

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

TTF Timber cladding handbook

EN1995-1-1
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Gevelbeplanking: berekening?
• Een voorbeeld

• Verticale planken 120/22mm – enkele bevestiging

• Dubbel latwerk: hor. 40cm hoh – vert. 60cm hoh

• Wind rekenwaarde UGT: 3,2kN/m² 
• Planken op latwerk: 20,8 st/m² ≈ ca. 0,15kN/nagel

• Latwerk hor. op vert.: 4,2 st/m² ≈ 0,76kN/nagel

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

w

Gevelbeplanking: berekening?
• EN 1995-1-1+A1: 2015

• Ringnagels 

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

23

24



RecurWood webinar " Stabiliteitsaspecten bij 
gevels en aspecten van uitvoering "

10/03/2021

De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is 
enkel toegestaan met toestemming van WOOD.BE 13

w

Gevelbeplanking: berekening?
• EN 1995-1-1+A1: 2015

• Schroeven 

Stabiliteit van Houten Gevels - Evaluatie

w

Toekomst: prEN1995-1-1: 2021 (voorlopig)
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Uitvoering
• Courante types 

Stabiliteit van Houten Gevels – Uitvoering 

TV 243 – 2011

w

Uitvoering
• Schadefenomenen

• Esthetisch
• Ongelijk vergrijzen 

• Uitloging kleuren

• Vervuiling

• Oxidatie (contact ijzer met eik, ceder, …)

• Vlekvormende schimmels (blauwschimmel)

• Degradatie
• Vervormingen, scheuren

• Loskomen 

• Houtrot

• Insecten 

Stabiliteit van Houten Gevels – Uitvoering 

TV 243 – 2011
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Uitvoering
• Biologische duurzaamheid: enkele normen

• EN 335 – 2013: gebruiksklassen / Use Class
• Use Class 3.1 of 3.2  detaillering

• EN 350 – 2016: duurzaamheid tegen biologische 
aantastingen

• EN 460 – 1994: relatie duurzaamheidsklassen en 
gebruiksklassen
• Natuurlijke duurzaamheidsklasse 1, 2, 3

• Latwerk: idem of minimaal A3 verduurzaamd

 meer hierover in een volgende workshop

Stabiliteit van Houten Gevels – Uitvoering 

w

Uitvoering
• Dimensionele stabiliteit

• Houtvochtgehalte: lucht - regen
• Range: ca. 10% - verzadigd

• Gem.: ca. 16-18%

Stabiliteit van Houten Gevels – Uitvoering 

I. Davies – 2011 – metingen Schotland: 
Horizontaal – gesloten – niet gecoat

Horizontaal – gesloten – gecoat
Verticaal – open – niet gecoat

Horizontaal – open – gecoat
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Uitvoering
• Dimensionele stabiliteit

• Krimp – zwel
• Vochtgehalte bij plaatsing: meeste soorten 17 ± 1%

• Speling (≥2mm) of overlap (≥15mm, ca. 10%)

Stabiliteit van Houten Gevels – Uitvoering 

TV 243 – 2011

TTF Timber cladding handbook
2021

w

Uitvoering
• Dimensionele stabiliteit

• Krimp – zwel
• Vochtgehalte bij plaatsing: meeste soorten 17 ± 1%

• Speling (≥2mm) of overlap (≥15mm, ca. 10%)

Stabiliteit van Houten Gevels – Uitvoering 

TTF Timber cladding handbook 2021 
naar BS 8605

TTF Timber cladding handbook
2021
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Uitvoering
• Dimensionele stabiliteit

• Krimp – zwel
• Houtsoort, behandeling

• Tangentiaal vs radiaal

Stabiliteit van Houten Gevels – Uitvoering 

Cruz, Nunes - wood - 2012

w

Uitvoering
• Dimensionele stabiliteit

• Krimp – zwel
• Houtsoort, behandeling

• Tangentiaal vs radiaal

Stabiliteit van Houten Gevels – Uitvoering 

TTF Timber cladding handbook
2021
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Uitvoering
• Dimensionele stabiliteit

• Vuistregels
• Speling 

• Dikte ≥ 18mm

• Slankheidsfactor: breedte/dikte ≤ 8 (voorkeur 4 à 6)

• Breedte ≥ 125mm  dubbele bevestiging

• Ontspanningsgroeven achterzijde

• Regel van 3: onderdelen tand en groef = 1/3 dikte

• Tenzij stabielere houtsoorten, uitgebreidere 
bevestiging

Stabiliteit van Houten Gevels – Uitvoering 

w

Uitvoering
• Detaillering: vochtinvloed

• Wateraccumulatie beperken (blootstelling / afvoer)

• Droging bevorderen (ventilatie)

• Duurzaamheidsklasse houtsoort evalueren
• Kostprijs vs gemak van vervanging / onderhoud

Stabiliteit van Houten Gevels – Uitvoering 
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Uitvoering
• Detaillering: vochtinvloed

• vuistregels
• Verticaal latwerk tegen regenscherm

• Horizontaal latwerk bovenzijde afgeschuind (aflopend 
weg van de bekleding)

• Afstand tot het maaiveld > 200mm (liever 300mm)

• Planken: afronding: 3mm, en afschuining: 15°

• Contact / accumulatie vermijden (raamdorpels, ...)

• Kopse zijden afdekken (verlucht), sealers

• Verluchting 
• Spouw ≥ 15mm (TV 243) (BS 8605: 21mm)

• Openingen boven en onder: ca. 10mm

• Kopse aansluitingen: ca. 10mm ruimte

Stabiliteit van Houten Gevels – Uitvoering 

TV 243

w

Uitvoering
• Bevestiging

• Bevestigingsmiddelen:
• Oxidatie:

• Behandeld hout, looizuren, …  RVS of non-ferro

• Kustzone  RVS A4

• Types:
• Niet: gladde nagels of nieten

• Wel: geprofileerde nagels, schroeven, clipsystemen

• ? Hars gecoate nagels of nieten

• Lengte: ca. 2,5x dikte planken

• Diameter: ca. 3-4mm

• Kop: ca. 2x schachtdiameter

Stabiliteit van Houten Gevels – Uitvoering 
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Uitvoering
• Bevestiging

• Onzichtbaar?
• Overlap: randafstand ≥ 15mm + marge voor krimp

Stabiliteit van Houten Gevels – Uitvoering 

TV 243 – 2011
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Uitvoering
• Bevestiging

• Onzichtbaar?
• T&G: enkelvoudig: nuttige latbreedte < 125mm

Stabiliteit van Houten Gevels – Uitvoering 

TV 243 – 2011
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Uitvoering
• Bevestiging

• Randafstanden: Eurocode?
• (Nieten:)

• Eind- of randafstand 15 tot 20Ø

• Nagels, schroeven:
• Niet voorgeboord: eind: 10 tot 20Ø – rand: 7 tot 12Ø

• Voorgeboord: eind: 7 tot 12Ø – rand: 3 tot 7Ø

Stabiliteit van Houten Gevels – Uitvoering 

EN1995-1-1

w

Uitvoering
• Bevestiging

• Randafstanden: uitvoeringsgidsen
• TV 243: d = n*Ø

• Nagels: niet voorgeboord: eind: 5Ø, rand: ≥ 15mm

• Schroeven: voorgeboord: eind: 3Ø, rand: ≥ 15mm

• Verankeringslengte in structuur ≥ 25mm

• BRL 4103:
• Niet voorgeboord: eind: ≥ 50mm, rand: ≥ 15mm

• Lengte: schroeven: 2*dikte, nagels: 2,5*dikte planken

Stabiliteit van Houten Gevels – Uitvoering 

Houtdatabase.nl – naar BRL 4103

TV 243

41

42



RecurWood webinar " Stabiliteitsaspecten bij 
gevels en aspecten van uitvoering "

10/03/2021

De, zelfs gedeeltelijke, verdeling of vertaling van deze documenten is 
enkel toegestaan met toestemming van WOOD.BE 22

w

Uitvoering
• Details

Stabiliteit van Houten Gevels – Uitvoering 

TV 243

Houtdatabase.nl –
houtwijzer gevelbekleding
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Uitvoering
• Details

Stabiliteit van Houten Gevels – Uitvoering 

TV 243

Houtdatabase.nl –
houtwijzer gevelbekleding
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Uitvoering
• Details
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TV 243
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Uitvoering
• Details
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TV 243

Houtdatabase.nl –
houtwijzer gevelbekleding

?
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Bedankt voor uw aandacht!
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